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摘 要

機車安全帽扣環主要功能在於扣繫頤帶於下頷骨下方，固定帽體與頭部之相對位置，防止因激烈晃動、碰撞而使安全帽自

頭部脫位或飛離，以保護使用者頭部的安全。 本文選用塑膠材料：聚縮醛(POM)---俗稱塑鋼，另選用聚醯胺（PA）---俗稱

尼龍，以尼龍6與塑鋼材料做比較；針對扣環做結構設計、模具設計、射出成型、拉力試驗、田口品質分析找出最佳製程

參數的組合、並經驗證實驗之確認，以期製出扣合力強、不易脫落之扣環。 從實驗結果中發現塑鋼扣環在原始製程參數之

拉力平均值為895N，經最佳的參數組合，拉力試驗平均值提昇至933.2N。尼龍6扣環原始製程參數之拉力平均值為361.6N

，經最佳的參數組合，拉力試驗平均值提昇至380.1N。從實驗過程及結果中發現塑鋼扣環在扣合力、彈性、易拆卸性皆較

尼龍6扣環為佳，較適用機車安全帽扣環；尼龍6扣環則適用於一般輕負載之扣具，如書包、背包等。 關鍵字：扣環，射出

成型，田口品質分析

關鍵詞 : 扣環，射出成型，田口品質分析
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